
ブレーキ以外の製品に関して

１．点検カバー部のパッキン材質　（注６） 作成　2005/12/28

'65(S40) '70(S45) '75(S50) '80(S55) 　'85(S60) '90(H2) '95(H7) '00(H12) '05(H17)

70.4月 95.4月
SEB,NCｼﾘｰｽﾞを除く全機種

97.6月 05.７月
SEB,NCｼﾘｰｽﾞ

87.4月

２．可視ゲージ部のパッキン材質　（注６）

'65(S40) '70(S45) '75(S50) '80(S55) 　'85(S60) '90(H2) '95(H7) '00(H12) '05(H17)

70.4月 95.4月

77.4月 95.4月

３．ユニオン（配管部品）のパッキン材質　（注６）

'65(S40) '70(S45) '75(S50) '80(S55) 　'85(S60) '90(H2) '95(H7) '00(H12) '05(H17)

70.4月

77.4月

４．オイルクーラのパッキン材質　（注６）

'65(S40) '70(S45) '75(S50) '80(S55) 　'85(S60) '90(H2) '95(H7) '00(H12) '05(H17)

　注１） はアスベストを含む材料を使用しております。　また、含有量は７０～８０％となります。   注６）  対象機種は、表に記載の機種のみとなります。その他の機種はノンアスベストです。
　注２） はアスベストを含まない材料を使用しております。   注７）  対象機種は、ＧＰのみです。ＩＰは対象外です。

  注８）  該当する機種はありません。
  注９）  パッキン・ガスケットに関し、表記載以外は全てノンアスベストです。

　注３）　アスベスト材は、全てクリソタイル（白石綿）です。
  注４）  ０６年３月にノンアスベストへ切替済みです。（４月よりノンアスベストです）
  注５）  ０５年９月にノンアスベストへ切替済みです。（１０月よりノンアスベストです）
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【可視ゲージ部のパッキン】【点検カバー部のシートパッキン】 【ユニオンのパッキン】

*注1）　アスベスト

*注1）　アスベスト

*注1）　アスベスト

*注１）アスベスト

*注2）　ノンアスベスト

*注2）　ノンアスベスト

【オイルクーラのパッキン】
オイルクーラは冷却能力に応じて、下図の２種類があります。

*注1）　アスベスト
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1   全面書替 05.12.28
2

2    注４更新 11.12.27
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